Informations techniques I
Hesse vernis PU bicouche éclaircissant DE 4555x(matité)-

ooo8 ] . ) Hesse Lignal
Rapport de mélange (volumétrique) : 10 : 1 Durcisseur PU DR 4070 inspiring you

Vernis PU a base de résine acryligue, égalisant, éclaircissant, 3 seéchage rapide, non jaunissant et formulé avec un additif anti-
UV. Vernis bicouche pour les finitions a pores ouverts. Ce produit peut étre appliqué sur les bois déecolorés. En outre, il ne conti-
ent pas de plastifiants du type phtalate et convient donc aussi pour La finition de jouets pour enfants.

Dans tout 'aménagement intérieur et pour l'égalisation des anomalies de croissance, par exemple du merisier ou pour la
preservation de la couleur naturelle du bois, par exemple pour le chéne, les coniferes et le wengué.

* Aménagement intérieur * Meubles * Applications spéciales

® Feuillus foncés a pores fins ® Feuillus clairs a pores fins ® Coniferes

® Feuillus foncés a pores grossiers ® Feuillus clairs a pores grossiers

Préparation du support Le bois doit étre propre et sec. Traitement du support selon l'essence du bois et de

la méthode d'application.
Poncage du support grain 100 -150

Egrenage grain 280 - 320

Application buse (diamétre) Pression Pression d'atomisation

Installation bi-composante

Airless [ 023-028mm

Airless basse pression IEJ

Airmix ] 0.23-028mm 60 - 100 bar 2- 2,5 bar
Pistolage pneumatique 1,8-2mm 1,8-2bar

automate de pulvérisation pour H

profilés

automate de pulvérisation
robot de pulvérisation

Vous trouverez de plus amples informations sur les instructions de commande sur notre site Internet, aupres de nos conseillers clientele et de
nos collaborateurs du service extérieur ainsi qu'aupres de vos revendeurs spécialisés.
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Pot-life 3d/20°C
Séchage 45min/20°C
Empilable apres 1B6h/20°C

Durcissement a cceur 7d/20°C

Finition Avec le méme produit. Une finition avec une couche de vernis PU est possible
apres un séchage intermédiaire d'au moins 48 h a 20 °C.

L'effet égalisant n'est atteint que par application directe sur le bois. Ne pas percer lors de ['égrenage | Pour renforcer encore
L'effet éclaircissant, utilisez le vernis PU Hesse effet de bois naturel DE 42900-0003. Aprés séchage suffisant (minimum 48 h /
20 °C) et un égrenage conforme, DE 45550-0008 peut étre fini par exemple avec le vernis PU UNA-PUR DE 4259x(matité) ou
MEGA-PUR DE 4503x(matité).

Vous trouverez de plus amples informations sur les instructions de commande sur notre site Internet, aupres de nos conseillers clientele et de
nos collaborateurs du service extérieur ainsi qu'aupres de vos revendeurs spécialisés.
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Viscosité (+/- 15%) 45 s /1S04

Rendement par couche 8-9m/L
Le rendement dépend fortement du mode d'application. Toutes les indications se
réferent a un litre du produit prét-a-l'emploi, si nécessaire durcisseur et diluant in-
clus.

Part des matiéres premiéres renou- 1,656 %

Extrait sec 155-159%

COVFR A+

conditions de transport a l'abri du gel - jusqu'a 35 °C max.

Temps de stockage (en semaines) 52

Température de stockage 16-40°C

Nombre de couches (max) % 2

Grammage par couche (min) % 100 g/m?
Grammage par couche (max) % 150 g/m?
Grammage total 300 g/m?

Rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 Durcisseur PU DR_4070

Rapport de mélange (au poids) !’! 100 : 11 Durcisseur PU DR_4070

Signes Norme d'essai / base

Résistant au PVC

% Résistant a la salive et 3 la sueur selon la norme DIN 53160 Partie 1et 2 : aucune décoloration (étape 5)

DIN 68861-Partie 1B (surfaces de meubles; sollicitations chimiques)
AN

La formule est exempte de : produits de protection du bois, métaux lourds toxiques, plastifiants du type phtalate,
Aq) formaldéhyde, matieres CMR de la catégorie 1A + 1B et de composés aromatiques volatils et organiques halogéenés.

Vous trouverez de plus amples informations sur les instructions de commande sur notre site Internet, aupres de nos conseillers clientele et de
nos collaborateurs du service extérieur ainsi qu'aupres de vos revendeurs spécialisés.
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Elément mural en épicéa/sapin, trés mat

Couche de fond : 1x 100 - 120 g/m? de Hesse vernis PU multi-couches DE 45550-0008, rapport de mélange (au volume) 10: 1
avec le durcisseur PU DR 4070

Sechage intermeédiaire : 30 - 60 min / 20 °C

Egrenage : grain 280 - 320 (dépoussiérage)

Finition : 1x 100 - 120 g/m? Hesse vernis PU multi-couches DE 45550-0008, rapport de mélange (au volume) 10 : 1avec le
durcisseur PU DR 4070

Emballage : apres minimum 16 h /20 °C

Référence Couleur Matité 60° (Gloss +/-5) Matité

DE_45550-0008 ultra mat
Référence Désignation de l'article

Durcisseur DR 4070 Durcisseur PU

Diluant DV 43900 Diluant PU

Retardeur DV 4909 Diluant PU retardateur

Diluant de nettoyage RV 1 Diluant de nettoyage

Il est déconseillé d'utiliser et de faire sécher les produits PU si leur température et la température ambiante sont inférieures a
18 °C et 40 % d'HR, valeurs idéales : 20 - 25 °C, 50 - 65 % HR. Tout écart conduit a des perturbations du séchage ou du durcis-
sement. Afin d'éviter les problemes d'accrochage, les surfaces revétues de produits PU devraient étre égrenées juste avant
l'application de la couche suivante puis étre finies aussitot. Les vieux mélanges de produits PU-durcisseur alterent la qualité de
la surface (adhérence / résistances). Les bois fraichement décolorés doivent sécher au moins 48 h / 20 °C avant finition avec les
vernis PU appropriés. Si le stockage est conforme (min. 20 °C temp. amb.), le produit atteindra sa dureté finale en une semaine.
Merci de réaliser un essai dans les conditions réelles d'utilisation !

Nos Informations Technigues sont constamment adaptées a l'état actuel de la technique et des prescriptions légales. Les valeurs indiguées ne sont pas des
spécifications, mais des valeurs typiques de la série de produits. Vous trouverez a fiche technique actuelle en frangais sur notre site www.hesse-lignal.de ou con-
tactez le responsable commercial chez Hesse. Les présentes données ont un caractére consultatif et sont présentées aux mieux de nos connaissances. Elles se ba-
sent sur des examens soigneux selon le niveau actuel de la technique. Une obligation légale ne peut pas en résulter. Nous vous renvoyons a nos Conditions de Pai-
ement et de Livraison. La fiche de sécurité selon a directive CE n° 1907/ 2006 est mise a votre disposition.

Vous trouverez de plus amples informations sur les instructions de commande sur notre site Internet, aupres de nos conseillers clientele et de
nos collaborateurs du service extérieur ainsi qu'aupres de vos revendeurs spécialisés.
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