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Breitscheidstrafle 97
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D-PL-11118-01-00

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priflaboratorium

Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgeftihrten Priifverfahren.

Hesse GmbH & Co. KG
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Herr Rosenhdvel, Abt. Produktsicherheit

Warendorfer Strafle 21

59075 Hamm

Ihre Nachricht vom lhre Zeichen Unsere Zeichen Tel. Durchwahl Bearbeiter Datum

05.02.2018 mr-go 2.5/As/mi 379-252 06.04.2018
PRUFBERICHT

Allgemeines

Priifbericht- Nr.: 2.5/127/2018
Auftraggeber: siehe oben
Prifgegenstande: 23 Probenmuster

Details siehe Seite 2
Probenahme: durch Auftraggeber
Prifziel: siehe Prifverfahren
Eingangsdatum: 08.02.2018
Bearbeitungszeitraum: 08.02. - 06.04.2018
Bearbeiter: 1) Frau Kramer

2) Herr Dommke
Unterauftragnehmer: 3) Akkreditiertes Priiflabor:

DEKRA Automobil GmbH, HandwerkstraBe 15, 70565 Stuttgart

Prufverfahren: 1) siehe Tabelle Seite 2 Nr. 1

2) siehe Tabelle Seite 2 Nr. 3

3) siehe Tabelle Seite 2 Nr. 2
Bemerkung: keine
Berichtsausfertigung: 1 Exemplar fur Auftraggeber, 1 Exemplar fir OMPG

Die Ergebnisse der Messungen und Analysen beziehen sich ausschlieRlich auf die Prufgegenstande. Dieser Prifbericht ist nur mit Unterschrift des Laborleiters
oder seines Vertreters rechtsgultig. Er darf nur komplett vervielf4ltigt werden. Auszugsweise Vervielfaltigungen bedurfen der schriftiichen Genehmigung des
OMPG-Labors. Mit Stern (*) gekennzeichnete Verfahren sind nicht akkreditiert.

Bitte beachten:
Werte unterhalb der Bestimmungsgrenze werden mit "< [BG]” angegeben.

Slaadue
Stauche
Stellv. Leiterin Analytik

Geschéftsfuhrer: Dr.-Ing. Ralf Uwe Bauer
Amtsgericht Jena HRB 202727
Ust-ID: DE 150530258

email: chemical-laboratory@titk.de
http://www.ompg.de

Tel. 03672/379-0
Fax 03672/379-255
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Priifverfahren und Anforderungen

Nr. |Parameter/ Priifverfahren Bewertung
Anforderung aller Proben

1 Migration bestimmter Elemente DIN EN 71-3:2017-10
RL 2009/48/EG passed

2 Cr lIIIVI-Trennung / Cr Ill/VI-Separation DIN EN 71-3:2013+A2:2017 passed
RL 2009/48/EG

3 Zinnorganische Verbindungen DIN EN 71-3:2017-10 /
VO (EG) 1907/2006 (Reach) Anh. XVl Nr. 20 und SAA 2.51.145 passed
RL 2009/48/EG

Priifgegenstinde

Proben-Nr.

Probenbezeichnung

2.5/127/01/2018

Hesse PROTECT-OIL OE 52842

2.5/127/02/2018

Hesse SPEEDCARE-OIL OE 52872

2.5/127/03/2018

Hesse NATURAL-OE 52832

2.5/127/04/2018

Hesse Ol-Siegel OE 51017-2022

2.5/127/05/2018

Hesse INVIPRO-OIL OE 52860

2.5/127/06/2018

Hesse Hartwachs-Ol OE 52014-0022

2.5/127/07/2018

Proterra Hartol GE 11204

2.5/127/08/2018

Proterra OIL-COLOR-MIX OP 8010

2.5/127/09/2018

Proterra OIL-COLOR-MIX OP 8030

2.5/127/10/2018

Protcrra OIL-COLOR-MIX OP 8050

2.5/127/11/2018

Proterra OIL-COLOR-MIX OP 8070

2.5/127/12/2018

Proterra OIL-COLOR-MIX OP 8090

2.5/127/13/2018

Proterra OIL-COLOR-MIX OP 8099

2.5/127/14/2018

Proterra OIL-COLOR-MIX OP 101

2.5/127/15/2018

Proterra OIL-COLOR-MIX OP 103

2.5/127/16/2018

Proterra OIL-COLOR-MIX OP 300

2.5/127/17/2018

Proterra OIL-COLOR-MIX OP 306

2.5/127/18/2018

Proterra OIL-COLOR-MIX OP 400

2.5/127/19/2018

Proterra OIL-COLOR-MIX OP 405

2.5/127/20/2018

Proterra OIL-COLOR-MIX OP 500

2.5/127/21/2018

Proterra OIL-COLOR-MIX OP 600

2.5/127/22/2018

Proterra OIL-COLOR-MIX OP 900

2.5/127/23/2018

Proterra OIL-COLOR-MIX OP 905
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Priifergebnisse

Migration bestimmter Elemente

1)  Es wurde Gesamtchrom mittels ICP-OES bestimmt. Die Bestimmungsgrenze betragt < 0,2 mg/kg.

2)  Bestimmung mittels LC-ICP/MS
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Probenbezeichnung 2.5/127/01/2018 2.5/127/02/2018 Grenzwerte
o 71.3:2017-10
Aluminium mg/kg <10 <10 70.000
Antimon mg/kg <10 <10 560
Arsen mag/kg <3 <3 47
Barium mg/kg <10 <10 18.750
Bor mg/kg <10 <10 15.000
Cadmium mg/kg <03 <0,3 17
Chrom Il mg/kg <0,2" <02" 460
Chrom VI mg/kg <0,2" <0,2" 0,2
Kobalt mg/kg <3 <3 130
Kupfer mg/kg <3 <3 7.700
Blei mg/kg <3 <3 EU 160 /D 90
Mangan mg/kg <3 <3 15.000
Quecksilber mg/kg <0,05 <0,05 94
Nickel mg/kg <3 <3 930
Selen mg/kg <10 <10 460
Strontium mg/kg <10 <10 56.000
Zinn mg/kg <10 <10 180.000
Zink mg/kg <3 <3 46.000
Bewertung passed passed ---

Probenbezeichnung 2.5/127/03/2018 2.5/127/04/2018 Grenzwerte
PEFEIEIET 71-[:;!’2\1059{10
Aluminium mg/kg <10 <10 70.000
Antimon mg/kg <10 <10 560
Arsen mg/kg <3 <3 47
Barium mg/kg <10 <10 18.750
Bor mg/kg <10 <10 15.000
Cadmium mg/kg <0,3 <0,3 17
Chrom Ill mg/kg <0,2" <0,2" 460
Chrom VI mg/kg <0,2" <027 0,2
Kobalt mg/kg <3 <3 130
Kupfer mg/kg <3 <3 7.700
Blei mg/kg <3 <3 EU 160 /D 90
Mangan mg/kg <3 <3 15.000
Quecksilber mg/kg <0,05 < 0,05 94
Nickel mg/kg <3 <3 930
Selen mg/kg <10 <10 460
Strontium mg/kg <10 <10 56.000
Zinn mg/kg <10 <10 180.000
Zink mg/kg <3 <3 46.000
Bewertung passed passed -
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Probenbezeichnung 2.5/127/05/2018 2.5/127/06/2018 Grenzwerte
Parameter 71-2:'2‘0;5;]-10
Aluminium mg/kg <10 <10 70.000
Antimon mg/kg <10 <10 560
Arsen mg/kg <3 <3 47
Barium mg/kg <10 <10 18.750
Bor mg/kg <10 <10 15.000
Cadmium mg/kg <03 <03 17
Chrom Iii mg/kg <0,2" <0,2" 460
Chrom VI mg/kg <0,2" <0,2" 0.2
Kobalt mg/kg <3 <3 130
Kupfer mg/kg <3 <3 7.700
Blei mg/kg <3 <3 EU 160/D 90
Mangan mg/kg 4,6 <3 15.000
Quecksilber mg/kg < 0,05 < 0,05 94
Nickel mg/kg <3 <3 930
Selen mg/kg <10 <10 460
Strontium mg/kg <10 <10 56.000
Zinn mg/kg <10 <10 180.000
Zink mg/kg <3 <3 46.000
Bewertung passed passed -

Probenbezeichnung 2.5/127/07/2018 2.5/127/08/2018 Grenzwerte
N
Aluminium mg/kg <10 <10 70.000
Antimon mg/kg <10 <10 560
Arsen mg/kg <3 <3 47
Barium mg/kg <10 <10 18.750
Bor mg/kg <10 <10 15.000
Cadmium mg/kg <0,3 <0,3 17
Chrom IlI mg/kg <02" <0,2" 460
Chrom Vi mg/kg <0,2" <0,2" 0,2
Kobalt mg/kg <3 <3 130
Kupfer mg/kg <3 <3 7.700
Blei mg/kg <3 <3 EU 160 /D 90
Mangan mg/kg 54 <3 15.000
Quecksilber mg/kg <0,05 < 0,05 94
Nickel mg/kg <3 <3 930
Selen mg/kg <10 <10 460
Strontium mg/kg <10 <10 56.000
Zinn mg/kg <10 <10 180.000
Zink mg/kg <3 <3 46.000
Bewertung passed passed -
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Probenbezeichnung 2.5/127/09/2018 2.51127/10/2018 Grenzwerte
— 713201710
Aluminium mg/kg <10 351 70.000
Antimon mg/kg <10 <10 560
Arsen mg/kg <3 <3 47
Barium mg/kg <10 <10 18.750
Bor mg/kg <10 <10 15.000
Cadmium mg/kg <03 <03 17
Chrom il ma/kg <0.2" <0.2" 460
Chrom VI mg/kg <0,2" <0,2" 0,2
Kobalt mg/kg <3 <3 130
Kupfer mg/kg <3 <3 7.700
Blei mg/kg <3 <3 EU160/D 90
Mangan mg/kg <3 <3 15.000
Quecksilber mg/kg <0,05 < 0,05 94
Nickel mg/kg <3 <3 930
Selen mg/kg <10 <10 460
Strontium mg/kg <10 <10 56.000
Zinn mg/kg <10 <10 180.000
Zink mg/kg <3 <3 46.000
Bewertung passed passed -

Probenbezeichnung 2.5/127/11/2018 2.5/127/1212018 Grenzwerte
Aluminium mg/kg <10 <10 70.000
Antimon mg/kg <10 <10 560
Arsen mg/kg <3 <3 47
Barium mg/kg <10 <10 18.750
Bor mg/kg <10 <10 15.000
Cadmium mg/kg <0,3 <0,3 17
Chrom Il mg/kg <02" <02" 460
Chrom VI mg/kg <0,2" <0,2" 0.2
Kobalt mg/kg <3 <3 130
Kupfer mg/kg <3 <3 7.700
Blei mg/kg <3 <3 EU 160/D 90
Mangan mg/kg <3 <3 16.000
Quecksilber mg/kg <0,05 < 0,05 94
Nickel mg/kg <3 <3 930
Selen mg/kg <10 <10 460
Strontium mg/kg <10 <10 56.000
Zinn mg/kg <10 <10 180.000
Zink mg/kg <3 <3 46.000
Bewertung passed passed -
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Probenbezeichnung 2.5/127/13/2018 2.5/127/14/2018 Grenzwerte
— 713201710
Aluminium mg/kg <10 <10 70.000
Antimon mg/kg <10 <10 560
Arsen mg/kg <3 <3 47
Barium ma/kg <10 <10 18.750
Bor mg/kg <10 <10 15.000
Cadmium mg/kg <0,3 <0,3 17
Chrom Il mg/kg <0.2" <0.2" 460
Chrom VI mg/kg <0,2" <0,2" 0,2
Kobalt mg/kg <3 <3 130
Kupfer mg/kg <3 <3 7.700
Blei mg/kg <3 <3 EU 160 /D 90
Mangan mg/kg <3 <3 15.000
Quecksilber mg/kg < 0,05 < 0,05 94
Nickel mg/kg <3 <3 930
Selen mg/kg <10 <10 460
Strontium mg/kg <10 <10 56.000
Zinn mg/kg <10 <10 180.000
Zink mg/kg <3 <3 46.000
Bewertung passed passed ---

Probenbezeichnung 2.5/127/15/2018 2.5/127/16/2018 Grenzwerte
Parameter 71-2:'210%\‘-10
Aluminium mg/kg <10 <10 70.000
Antimon mg/kg <10 <10 560
Arsen mga/kg <3 <3 47
Barium mg/kg <10 <10 18.750
Bor mg/kg <10 <10 15.000
Cadmium mg/kg <0,3 <03 17
Chrom llI mg/kg <02" <0.2" 460
Chrom VI mg/kg <0,2" <02 " 0,2
Kobalt mg/kg <3 <3 130
Kupfer mg/kg <3 <3 7.700
Blei mg/kg <3 <3 EU 160/D 90
Mangan mg/kg <3 <3 15.000
Quecksilber mg/kg < 0,05 <0,05 94
Nickel mg/kg <3 <3 930
Selen mg/kg <10 <10 460
Strontium mg/kg <10 <10 56.000
Zinn mg/kg <10 <10 180.000
Zink mg/kg <3 <3 46.000
Bewertung passed passed
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Probenbezeichnungﬂ— 2.5/127/117/2018 2.5/127/18/2018 Grenzwerte
S 71.3:2017-10
Aluminium mg/kg <10 <10 70.000
Antimon mg/kg <10 <10 560
Arsen mg/kg <3 <3 47
Barium mg/kg <10 <10 18.750
Bor mg/kg <10 <10 15.000
Cadmium mg/kg <0,3 <03 17
Chrom Il mg/kg <0,2" <0,2" 460
Chrom VI mg/kg <0,2" <0,2" 0,2
Kobalt mg/kg <3 <3 130
Kupfer mg/kg <3 <3 7.700
Blei mg/kg <3 <3 EU 160/D 90
Mangan mg/kg <3 <3 15.000
Quecksilber mg/kg < 0,05 <0,05 94
Nickel mg/kg <3 <3 930
Selen mg/kg <10 <10 460
Strontium mg/kg <10 <10 56.000
Zinn mg/kg <10 <10 180.000
Zink mg/kg <3 <3 46.000
Bewertung passed passed -

Probenbezeichnung 2.5/127/19/2018 2.5/127/20/2018 Grenzwerte
Parameter 71-[3):?0'15;‘-10
Aluminium mg/kg <10 <10 70.000
Antimon mg/kg <10 <10 560
Arsen mg/kg <3 <3 47
Barium mg/kg <10 <10 18.750
Bor mg/kg <10 <10 15.000
Cadmium mg/kg <0,3 <0,3 17
Chrom I mg/kg <0,2" <017 460
Chrom VI mg/kg <02 " <0,1? 0,2
Kobalt mg/kg <3 <3 130
Kupfer mg/kg <3 <3 7.700
Blei mg/kg <3 <3 EU 160/D 90
Mangan mg/kg <3 <3 15.000
Quecksilber ma/kg < 0,05 < 0,05 94
Nickel mg/kg <3 <3 930
Selen mg/kg <10 <10 460
Strontium mg/kg <10 <10 56.000
Zinn ma/kg <10 <10 180.000
Zink mg/kg <3 <3 46.000
Bewertung passed passed -
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Probenbezeichnung 2.5/127/21/2018 2.5/127/122/2018 Grenzwerte
Parametor 713201710
Aluminium mg/kg <10 <10 70.000
Antimon mg/kg <10 <10 560
Arsen mo/kg <3 <3 47
Barium mg/kg <10 <10 18.750
Bor mg/kg <10 <10 15.000
Cadmium mg/kg <0,3 <0,3 17
Chrom Ili mg/kg <0,2" <0,2" 460
Chrom VI mg/kg <0.2" <0,2" 0,2
Kobalt mg/kg <3 <3 130
Kupfer mg/kg <3 <3 7.700
Blei mg/kg <3 <3 EU 160/D 90
Mangan mg/kg <3 <3 15.000
Quecksilber mg/kg < 0,05 < 0,05 94
Nickel mg/kg <3 <3 930
Selen mg/kg <10 <10 460
Strontium mg/kg <10 <10 56.000
Zinn mg/kg <10 <10 180.000
Zink ma/kg <3 <3 46.000
Bewertung passed passed -

Probenbezeichnung 2.5/127/23/2018 Grenzwerte
_—
Aluminium mg/kg <10 70.000
Antimon mg/kg <10 560
Arsen mg/kg <3 47
Barium mg/kg <10 18.750
Bor mg/kg <10 15.000
Cadmium mg/kg <0,3 17
Chrom Il mg/kg <0,2" 460
Chrom VI mg/kg <0,2" 0,2
Kobalt mg/kg <3 130
Kupfer mg/kg <3 7.700
Blei mg/kg <3 EU 160 /D 90
Mangan mg/kg <3 15.000
Quecksilber mg/kg < 0,05 94
Nickel mg/kg <3 930
Selen mg/kg <10 460
Strontium mg/kg <10 56.000
Zinn mg/kg <10 180.000
Zink mg/kg <3 46.000
Bewertung passed -
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Zinnorganische Verbindungen gem&R DIN EN 71-3:2017-10 in Verbindung mit SAA 2.5.L145

Probenbezeichnung 2.5/127/01/2018 2.5/[127/02/2018 Grenzwerte
Parametor 71:3:2017-10
MBT (Monobutylzinn) mg/kg <0,9 <09
DBT (Dibutylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
TBT (Tributylzinn) mg/kg <09 <09
TeBT (Tetrabutylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
MOT (Monooctylzinn) mg/kg <0,9 <09
DOT (Dioctylzinn) mg/kg <09 <09
TPhT (Triphenylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
TeyT (Tricyclohexylzinn) mg/kg <09 <0,9
Methylzinn mg/kg <0,9 <0,9
Di-n-Propylzinn mg/kg <0,9 <09
Diphenylzinn mg/kg <0,9 <09
% Organozinn mg/kg <12 <12 12
Bewertung passed passed ---
Probenbezeichnung 2.5/127/03/2018 2.5/127/104/2018 Grenzwerte
b rametor 71:3:2017-10
MBT (Monobutyizinn) ma/kg <09 <0,9
DBT (Dibutylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
TBT (Tributylzinn) mg/kg <0,9 <09
TeBT (Tetrabutylzinn) mg/kg <0,9 <09
MOT (Monooctylzinn) mg/kg <09 <0,9
DOT (Dioctylzinn) mg/kg <0,9 <09
TPhT (Triphenylzinn) mg/kg <0,9 <09
TeyT (Tricyclohexylzinn) mg/kg <0,9 <09
Methylzinn mg/kg <09 <0,9
Di-n-Propyizinn mg/kg <0,9 <0,9
Diphenylzinn mg/kg <09 <09
% Organozinn mg/kg <12 <12 12
Bewertung passed passed -
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Probenbezeichnung 2.5/127/05/2018 2.5/127/06/2018 Grenzwerte
Parameter 71-2!20?7\‘-10
MBT (Monobutylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
DBT (Dibutylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
TBT (Tributylzinn) mg/kg <09 <0,9
TeBT (Tetrabutylzinn) mg/kg <09 <09
MOT (Monooctylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
DOT (Dioctylzinn) mg/kg <0,9 <09
TPhT (Triphenylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
TeyT (Tricyclohexylzinn) mg/kg <09 <0,9
Methylzinn mg/kg <09 <0,9
Di-n-Propylzinn mg/kg <0,9 <0,9
Diphenylzinn mg/kg <09 <0,9
% Organozinn mg/kg <12 <12 12
Bewertung passed passed —
Probenbezeichnungl 2.5/127/07/2018 2.5/127/08/2018 Grenzwerte
Paramater 71-2!20?9{10
MBT (Monobutylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
DBT (Dibutylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
TBT (Tributylzinn) mg/kg <09 <09
TeBT (Tetrabutylzinn) mg/kg <09 <09
MOT (Monooctylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
DOT (Dioctyizinn) mga/kg <0,9 <0,9
TPhT (Triphenylzinn) mg/kg <0,9 <09
TeyT (Trieyclohexylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
Methylzinn mg/kg <09 <09
Di-n-Propylzinn mg/kg <0,9 <0,9
Diphenylzinn mg/kg <09 <0,9
% Organozinn mg/kg <12 <12 12
Bewertung passed passed
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Probenbezeichnung 2.5/127/09/2018 2.5/127/10/2018 Grenzwerte
Parametor 71:3:2017-10
MBT (Monobutylzinn) mg/kg <09 <09
DBT (Dibutylzinn) mg/kg <09 <0,9
TBT (Tributylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
TeBT (Tetrabutylzinn) mg/kg <09 <0,9
MOT (Monooctylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
DOT (pioctylzinn) mg/kg <09 <0,9
TPhT (Triphenylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
TeyT (Tricyclohexylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
Methylzinn mg/kg <09 <0,9
Di-n-Propylzinn mg/kg <0,9 <09
Diphenylzinn mg/kg <0,9 <0,9
= Organozinn mg/kg <12 <12 12
Bewertung passed passed
Probenbezeichnung 2.5/127/11/2018 2.5/127/12/2018 Grenzwerte
Barameten 71-2!20??-10
MBT (Monobutyizinn) mg/kg <0,9 <0,9
DBT (Dibutylzinn) mg/kg <09 <0,9
TBT (Tributylzinn) mg/kg <09 <09
TeBT (Tetrabutylzinn) mg/kg <0,9 <09
MOT (Monooctylzinn) mg/kg <09 <0,9
DOT (Dioctylzinn) ma/kg <09 <0,9
TPhT (Triphenylzinn) mg/kg <0,9 <09
TcyT (Tricyclohexylzinn) mg/kg <0,9 <09
Methylzinn mg/kg <0,9 <09
Di-n-Propylzinn mg/kg <0,9 <0,9
Diphenyizinn mg/kg <0,9 <0,9
T Organozinn mg/kg <12 <12 12
Bewertung passed passed -
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Probenbezeichnung 2.5/127/13/2018 2.5/127/14/2018 Grenzwerte
barameter 71:3:2017-10
MBT (Monobutylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
DBT (Dibutylzinn) mg/kg <0,9 <09
TBT (Tributylzinn) mg/kg <0,9 <09
TeBT (Tetrabutylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
MOT (Monooctylzinn) mg/kg <0,9 <09
DOT (Dioctylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
TPhT (Triphenylzinn) mg/kg <09 <0,9
TeyT (Tricyclohexylzinn) mg/kg <09 <09
Methylzinn mg/kg <0,9 <09
Di-n-Propylzinn mg/kg <0,9 <09
Diphenylzinn mg/kg <0,9 <0,9
¥ Organozinn mg/kg <12 <12 12
Bewertung passed passed -

Probenbezeichnung 2.5/127/15/2018 2.5/127/16/2018 Grenzwerte
Parameter 71-2!20%?-10
MBT (Monobutylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
DBT (Dibutylzinn) mg/kg <0,9 <09
TBT (Tributylzinn) mg/kg <0,9 <09
TeBT (Tetrabutylzinn) mg/kg <09 <09
MOT (Monooctyizinn) mg/kg <09 <0,9
DOT (Dioctylzinn) mag/kg <0,9 <0,9
TPhT (Triphenylzinn) mg/kg <0,9 <09
TcyT (Tricyclohexylzinn) mg/kg <0,9 <09
Methylzinn mg/kg <0,9 <0,9
Di-n-Propylzinn mg/kg <09 <09
Diphenylzinn mg/kg <0,9 <0,9
% Organozinn mg/kg <12 <12 12
Bewertung passed passed -
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Probenbezeichnung 2.5/127/17/2018 2.5/127/18/2018 Grenzwerte
S 71.3:2017-10
MBT (Monobutylzinn) mg/kg <09 <0,9
DBT (Dibutylzinn) mg/kg <09 <09
TBT (Tributylzinn) mg/kg <0,9 <09
TeBT (Tetrabutylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
MOT (Monooctylzinn) mg/kg <09 <09
DOT (Dioctylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
TPhT (Triphenylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
TcyT (Tricyciohexylzinn) mg/kg <09 <09
Methylzinn mg/kg <09 <0,9
Di-n-Propylzinn mg/kg <09 <0,9
Diphenylzinn mg/kg <09 <0,9
2 Organozinn mg/kg <12 <12 12
Bewertung passed passed -
Probenbezeichnung 2.5/127/119/2018 2.5/127/20/2018 Grenzwerte
— 713201710
MBT (Monobutyizinn) mg/kg <0,9 <09
DBT (Dibutylzinn) mg/kg <09 <0,9
TBT (Tributylzinn) mg/kg <0,9 <09
TeBT (Tetrabutylzinn) mg/kg <0,9 <09
MOT (Monooctyizinn) mg/kg <09 <0,9
DOT (Dioctylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
TPhT (Triphenylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
TeyT (Tricyclohexylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
Methylzinn mg/kg <09 <0,9
Di-n-Propylzinn mg/kg <09 <0,9
Diphenylzinn mg/kg <0,9 <0,9
¥ Organozinn mg/kg <12 <12 12
Bewertung passed passed -
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Probenbezeichnung 2.5/127/21/2018 2.5/127122/2018 Grenzwerte
Baramator 7132017410
MBT (Monobutylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
DBT (Dibutylzinn) mg/kg <09 <09
TBT (Tributylzinn) mg/kg <09 <09
TeBT (Tetrabutylzinn) mg/kg <0,9 <09
MOT (Monooctyizinn) mg/kg <0,9 <0,9
DOT (Dioctyizinn) mg/kg <0,9 <09
TPhT (Triphenylzinn) mg/kg <09 <09
TeyT (Tricyclohexylzinn) mg/kg <0,9 <0,9
Methylzinn mg/kg <09 <09
Di-n-Propylzinn mg/kg <09 <09
Diphenylzinn mg/kg <0,9 <09
= Organozinn mg/kg <12 <12 12
Bewertung passed passed -
Probenbezeichnung 2.5/127/23/2018 Grenzwerte
L
MBT (Monobutylzinn) mg/kg <09
DBT (Dibutylzinn) mg/kg <0,9
TBT (Tributyizinn) mg/kg <09
TeBT (Tetrabutylzinn) mg/kg <09
MOT (Monoocty!zinn) mg/kg <0,9
DOT (Dioctylzinn) mg/kg <0,9
TPhT (Triphenylzinn) mg/kg <0,9
TeyT (Tricyclohexylzinn) mg/kg <0,9
Methylzinn mg/kg <09
Di-n-Propylzinn mg/kg <09
Diphenylzinn mg/kg <09
X Organozinn mg/kg <12 12
Bewertung passed -




